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スポット溶接分類

断面 Vs A-Scan波形

 未溶接
No weld

 圧接
Stick weld

 ナゲット小径
Small nugget

 ナゲット厚さ小
Thin nugget

 良　好

 内部欠陥
Flaws (porosity)

 過入熱
    Thin weld

 ヌケ   　　
Burnt spot


